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Unsere Mission

Wiederverwendung von Abfallstoffen in Baustoffen mit reduziertem CO2-
Fussabdruck

Lehmhaltiges AushubmaterialMischabbruch
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KAR Modell Kanton Zürich 2022

Aushubmaterial

3.4 Mio. m3 pro Jahr

9% Wiederverwendung im Bau

65% Wiederauffüllung von 
Abbaugruben

5% Deponie21% verlässt den Kanton Zürich

Quelle: KAR-Modell - Modellierung der Bau-, Rückbau- und Aushubmaterialflüsse: Nachführung 2022
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Oxara’szementfreie
Zusatz- und Bindemitteltechnologie

oxara.earth
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Unsere Lösung

Baustoffe– zementfrei & zirkulär
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Lehm

BauenmitLehm - Vorteile

Bauphysikalische Eigenschaften

▪ Thermische Masse

▪ Feuchteregulierung

▪ Nicht brennbar

Umweltverträglichkeit

▪ Geringe Umweltbelastung

▪ Wiederverwendung von Aushubmaterial

▪ Lokale Beschaffung

Design

▪ Ästhetische Vielseitigkeit

Haus Rauch, Vorarlberg
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Lehm

Idee

▪ Verwendung der Beton Infrastruktur

Vorteile

▪ Effizienter und skalierbarer Prozess

▪ Reduktion des Arbeitsaufwandes

▪ Vorteile des Lehmbaustoffs bleiben erhalten

EinfacheVerarbeitungvon 
Gusslehm



EinfacheVerarbeitungund Anwendungstechnik

Mischen, Transport und Verarbeitung wie
konventioneller Beton
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Produktportfolio

Oxara Materialien auf Lehmbasis

Zusatzmittel von Oxara Oxacrete® Nossim Oxabrick® Loko

Material Stabilisierter Gusslehm Stabilisierter Lehmstein

Anteil Aushubmaterial Bis zu 95 % Bis zu 98 %

Druckfestigkeit 3-5 MPa > 8 MPa

Wasserbeständigkeit Wasserfest Wasserfest



StabilisierteGusslehmwändeNossim
Vandeouvres, CH
2024
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Oxacrete Nossim®

Stabilisierte Gusslehmwände

TechnischeEigenschaften
Nicht tragendeTrennwände

≥ 25 cm 

≤ 4.5 m
Dilatationsfuge 
alle ~4 m

Umweltbelastung1) 

1) LCA für standard Baumaterialien nach KBOB (3.12.2024). LCA für Oxara 
Prodkute nach den KBOB Empfehlungen durchgeführt mit Life Cycle 
Inventories vom UVEK Ökobilanzdatenbestand DQRv2:2022
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StabilisierterGusslehmbodenTerrazzo
Zürich, CH
2023
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Oxacrete Nossim®

StabilisierterGusslehmboden

Umweltbelastung1) TechnischeEigenschaften
• Für Estrich- und Sichtböden
• Für Wohnflächen(Typ A, SIA 251)
• Kompatibel mit Bodenheizung

Lastverteilplatte, z.B. 15 mm OSB
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~30 mm Trittschalldämmung

80 mm Nossim Boden

Decke (Stahlbeton, HBV, etc.)
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1) LCA für standard Baumaterialien nach KBOB (3.12.2024). LCA für Oxara 
Prodkute nach den KBOB Empfehlungen durchgeführt mit Life Cycle 
Inventories vom UVEK Ökobilanzdatenbestand DQRv2:2022



Stabilisierte Lehmsteine Loko (Oxablocs)
Claywood Projekt, Grüt, CH
2024 © arento
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Oxabrick Loko®

Stabilisiertes Lehmsteinmauerwerk

25 x 12 x 6 cm 29.5 x 14 x 9 cm 25 x 14.5 x 14 cm

www.terrabloc.ch

Umweltbelastung1) TechnischeEigenschaften
• TragendeInnenwändeals deklariertes Mauerwerk

nachSIA 266 
• Konventioneller oder lehmbasierteMörtel
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1) LCA für standard Baumaterialien nach KBOB (3.12.2024). LCA für Oxara 
Prodkute nach den KBOB Empfehlungen durchgeführt mit Life Cycle 
Inventories vom UVEK Ökobilanzdatenbestand DQRv2:2022
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Forschungspavillon an der HSLU

PavillonMANAL

Meileinstein für eine nachhaltige 
Zukunft auf dem Campus der HSLU
in Horw, Luzern

https://www.pavilion-manal.com

https://www.pavilion-manal.com/
https://www.pavilion-manal.com/
https://www.pavilion-manal.com/
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Plan & Realität

Durchhaltevermögen
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Stützen
Fundamente
Oulesse

Wände
Nossim

Gewölbe
Loko
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Pavillon MANAL, CH
ausgeführt 2024



Credits: Uwe Teutsch, HSLU

• Es wunde eine Vielzahl an Sensoren und Messpunkten im 
Pavillon eingebaut:

- Umgebungssensor Temperatur & Feuchte

- SMT100 Feuchtesensoren

- Infrasolute Feuchtesensoren

- Messtrecken Schwinden (grosse «Box»)

- Messtrecken Rissweiten (nur Nordseite, kleine «Boxen»)

• Messmittel & Messtrecken Nordfassade

Monitoring Pavillon Manal

 

SMT 4 

Infasolute 0970 

Infasolute 1189 

SMT 3 
SMT 6 SMT 5 



0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

M
es

sw
er

t [
V%

]
Monitoring Pavillon Manal - Feuchte

=>Wände deutlich feuchter als Laborproben

Feuchtesensoren nicht kalibriert!
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Laborproben

Wände Pavillon

Kurve der SMT- Sensoren

Credits: Uwe Teutsch, HSLU



• Schwinden / Setzen ab Tag 7 (nach dem Ausschalen)

- Keine Signifikanten Unterschiede Nord & Süd

- Nach ca. 30 Tagen «stoppt» das Schwinden

- Ab Oktober leichte «Dehnung» messbar
=> Feuchte ?

- Im Mittel ca. 0.2-0.35% Schwinden beobachtet

- Unten kaum Schwinden wegen Haftreibung zum Oulesse-Sockel

- Oben starkes Schwinden

Monitoring Pavillon Manal – Schwinden/Setzen Nossim
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Credits: Uwe Teutsch, HSLU



oxara.earth

Aktuelle Nutzung & Weiterentwicklung

PavillonMANAL



VielenDank 
für Eure
Aufmerk-
samkeit!

Jonathan Ensslin
Produkt Manager
ensslin@oxara.ch

www.oxara.earth
+41 447 744 477
info@oxara.ch
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